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Sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit 
rechteckigen Querschnitt  

Dachlatte  

30 / 50   
S10+ (DIN 4074-1)     

Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)  10900 N/mm2  

Biegefestigkeit (flachkant)  23,8/ N / mm2  

  

Sortiernorm:                       DIN 4074  

Kurzzeichen Holzart    WPCA  

Brandverhalten   D-s2,d0 (Tabelle C.1)  

Freisetzen von   

Gefährlichen Stoffen         KLF  

Dauerhaftigkeitsklasse als Klassifizierung nach:  

- holzzerstörende Pilze   Klasse 5  

- Insekten                            KLF  

- Termiten                           KLF  

- maritime Holzzerstörer  KLF  

  

KLF – keine Leistung festgestellt  

  

  

  

  

  

  

  

 


